
     เอสซีจ� นอนชร��งค�เกร�าท� ปูนซีเมนต�สำเร็จรูป
ที่สามารถรับกำลังอัดได�สูงพ�เศษ ไม�หดตัว และไหลตัวได�ดี
ประกอบด�วยส�วนผสมของปูนซีเมนต�ไฮดรอลิก มวลรวม
ละเอียด และสารเคมีชนิดพ�เศษ ที่ช�วยป�องกันการหดตัว
เมื่อใช�งาน มีการไหลตัวเข�าเติมช�องว�างในโครงสร�างได�ดี 
เนื้อปูนไม�เยิ�มน้ำ ใช�สำหรับงานเทฐานเคร�่องจักร ทนทาน
ต�อแรงสั่นสะเทือน และงานโครงสร�างที่ต�องการรับ
กำลังอัดสูงพ�เศษได� 800 KSC

• เนื้อเหลว มีประสิทธิภาพในการไหลตัวเติมชองวางไดดี
• ไมเยิ้มน้ำและไมแยกตัว
• ไมหดตัวเมื่อแหงตัว
• รับกำลังอัดสูงพิเศษได 800 KSC
• ใชงานงาย เพียงแคผสมกับน้ำ

คุณลักษณะเด�น

• งานเทฐานเครื่องจักร
• งานเทรอยตอ ติดตั้งแผนคอนกรีตสำเร็จรูป
• งานเกราทเสา คาน
• งานเทเขาแบบซอมโครงสรางคอนกรีตที่เปนโพรง
• งานโครงสรางที่ตองการรับกำลังอัดสูงพิเศษ
  ได 800 KSC

การใช�งาน

SCG NON-SHRINK GROUT
เอสซีจี นอนชร�้งคเกราท 800

KSC
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ขอแนะนำในการยกเคลื่อนยาย  ในการยก ควรยอเขาลง ชันเขาหนึ่งขาง หลังตรง และใชแรงจากขายกตัวขึ้น  หามเด็ก สตรี สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ ผูมีปญหาสุขภาพ และผูทุพพลภาพ
ยกเคลื่อนยายโดยไมมีอุปกรณชวยที่เหมาะสม

ขอควรระวัง  หามนำ นอนชริ้งคเกราทที่เคยผสมไวแลวมาเติมน้ำและนำกลับมาใชงานอีก • ไมควรผสมวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม หากจำเปนตองไดรับคำแนะนำจากวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญจากผูผลิตนั้น ๆ • อุณหภูมิในการใชงานที่เหมาะสม
ควรอยูระหวาง 25 ถึง 40 องศาเซลเซียส • การสัมผัส และการหายใจเอาผงนอนชริ้งคเกราทหรือสวนผสมนอนชริ้งคเกราทที่เปยก อาจกอใหเกิดการแพ การระคายเคืองตอผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ • เมื่อนอนชริ้งคเกราทเขาตา
จะทำใหเกิดการระคายเคือง และเปนอันตรายตอดวงตา • สินคานี้ไมใชสินคาสำหรับบริโภค หามรับประทาน
ขอพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงนอนชริ้งคเกราทเขาไป และการสัมผัสกับนอนชริ้งคเกราทโดยตรง โดยใชหนากากกรองฝุนที่ไดมาตรฐาน อุปกรณปองกันดวงตา สวมใสเสื้อผา รองเทา และถุงมือกันน้ำได
• ถานอนชริ้งคเกราทเขาตา ใหลางตาดวยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที และหลังจากนั้นใหรีบปรึกษาแพทย • ถานอนชริ้งคเกราทเขาปาก หรือ สัมผัสกับผิวหนัง ใหลางดวยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที • กรณีที่มีอาการผิดปกติ เชน
ผื่นคันจากการแพ ระคายเคือง ปวดแสบปวดรอนบริเวณที่สัมผัสกับนอนชริ้งคเกราท ใหรีบปรึกษาแพทย • เสื้อผาที่เปอนนอนชริ้งคเกราท ควรซักทำความสะอาดกอนนำกลับมาใชใหม • หามนำถุงบรรจุนอนชริ้งคเกราท ไปใชเปนภาชนะบรรจุอาหาร
และเครื่องดื่ม • จัดเก็บใหพนจากมือเด็ก • ควรศึกษาการใชงาน และขอมูลความปลอดภัยอยางละเอียดกอนการใชงาน หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญจากผูผลิต เพื่อแนะนำการใชงาน

ว�ธีการทำงาน

การผสม SCG NON-SHRINK GROUT น้ำ (ลิตร)

1 ถุง (25 กก.)
ผสมแบบเขมขน

ผสมแบบเหลว

3.00-3.25

3.75-4. 10

ขั้นตอนการผสม

1. เตรียมพื้นผิวชิ้นงานคอนกรีตใหสะอาดปราศจากเศษปูนและฝุนผง รวมถึงคราบน้ำมันจาระบี หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ พรมน้ำบริเวณพื้นผิว
   ชิ้นงานคอนกรีตใหชื้นกอนทํางาน
2. ใชแบบหลอ หรือไมแบบที่สะอาด และมีความแข็งแรง ไมมีรอยรั่ว
3. ทันทีที่ผสมนอนชริ้งคเกราทแลวเสร็จ ใหเทลงในแบบหลอที่เตรียมไวอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องโดยใหเปนเนื้อเดียวกันและไมเกิดฟองอากาศ
4. ในขณะที่นอนชริ้งคเกราทอยูในชวงการกอตัว ใหหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน เพราะจะมีผลตอคุณภาพและการรับกําลัง
5. หลังจาก นอนชริ้งคเกราทแข็งตัวดีแลว ใหทําการบมผิวหนาดวยผาเปยก เพื่อปองกันการสูญเสียน้ำอยางนอย 3 วัน เพื่อประสิทธิภาพ
   การใชงานสูงสุด

ขั้นตอนการใช�งาน

1. ควรใชงานใหหมดภายในเวลา 30 นาที หลังจากผสมแลว และหามเติมน้ำเพิ่มอีก

2. ใหทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือและถังผสมดวยน้ำสะอาดทันทีที่เสร็จงาน

3. นอนชริ้งคเกราทที่ฉีกถุงแลว ควรใช ใหหมดภายใน 1 วัน โดยปดปากถุงใหมิดชิด

4. ควรกองเก็บในที่รมและไมเปยกชื้น มีพลาสติกหรือไมรอง ไมใหสัมผัสพื้นโดยตรง 

คำแนะนำ

1. ใชอุปกรณ เครื่องมือและถังสำหรับผสมปูนที่แหงและสะอาด

2. เทน้ำสะอาดลงไปในถังผสมโดยใสน้ำตามอัตราสวนในตาราง

3. เทนอนชริ้งคเกราทลงไปในถังผสม แชน้ำทิ้งไว 15 วินาที
4. ปนดวยสวาน 250-350 รอบตอนาที นาน 3 นาที จนเปนเนื้อเดียวกัน
5. ไดนอนชริ้งคเกราทที่พรอมสำหรับการใชงาน


